DOVOLENE STREDNi PRUTOCNE RYCHLOSTI v,

Druh opevnéni

dovolena vs (m.s™ )
pfi stfedni hloubce (m )

Oseti 0,4 1,0 2,0
0,6 0,8 1,0
Drnovani ploSné 1,0 1,5 2,0
Celné 1,5 1,8 2,2
Vrbova krytina 2,0 2,2 2,5
Zahoz zlom. kamene min. tI. 30 cm - 4.0 4.5
Zahoz z kamene
mezi plutky z prouti - 4.7 5,5
Stétovani tl. 20 cm 2,5 3,0 3,5
min. pevnost
Kamenna rovnanina, 9,8 MPa 3,0 3,5 4.0
kamenné zdivo 29,4 MPa 6,5 8,0 10,0
Dratokamen .30 cm 4.0 5,0 5,5
tl. 50 cm 5,0 6,0 6,5
Dlazba z lom.kam.na sucho tl. 20 cm 2,5 3,0 3,25
do Stérk.loze tl. 10cm 25 cm 3,0 3,5 4,5
30 cm 3,25 4.0 4.5
40 cm 3,5 4.5 5,0
dtto z vybranych hrubé tl. 20 cm 3,0 3,5 4.0
opracovanych kamen( 25 cm 3,25 4,0 4,5
30 cm 4.0 5,0 5,5
40 cm 4.5 5,5 6,0
Dlazba z lom.kam.na sucho tl. 20 cm 3,25 4.0 4.5
S vysyp.cem.maltou 25 cm 3,5 4.5 5,0
do stérkopisk.loze tl. 10 cm 30 cm 4.5 5,5 6,0
40 cm 5,0 6,0 6,5
Dlazba na cem. maltu tl. 8cm tl. 20 cm 3,5 4.5 5,0
S vyspar.cem.maltou 25 cm 4,0 5,0 5,5
30 cm 5,0 6,0 6,5
40 cm 5,5 6,5 7,5
Dlazba do bet. loze tl. 20 cm 4.5 5,5 6,0
sil. min. 1/2 tl. dlazby 25 cm 5,0 6,0 6,5
S vysyp. cem. maltou 30 cm 55 6,5 7,5
40 cm 6,0 7,0 8,0
Beton. dlazba z dlazdic, tl. 10 cm 2,5 3,0 3,25
pl. prefabr. na sucho 15 cm 3,25 4,0 4.5
do Stérkopisk.loze tl. 10 cm 20 cm 3,5 4.5 5,0
Beton na svahu s dilat. fl. 10 cm 3,5 4.0 45
sparami zalit. cem. maltou, 15 cm 4,0 5,0 5,5
velkopr. Zelbet. prefabrik. 20 cm 4.5 5,5 6,0
Vylehcené beton. tvarnice
s otvory 2,5 3,0 3,5
Opérné zdi z betonu, Zelezo- (B170)
betonu, Zelbet. prefabrik. 10,0 12,0 13,0







